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Zkoušený výrobek
Počet vzoÍků
C)značení
Rozměr vzorku

Zadavatel
Adresa
objednávka
Datum přijetí

AKRB,DITOVAI{E LABORATORE

ev. č. 3758/10 ze dne 23.9.20fi

Poliboy _ Či'tič na kůži _ sprej
1

37s8lr0
lks-375ml

ETC European Trade Center s.r.o.
Střelničná 7660,182 00 Praha 8 Kobylisy
ze dne 9.9.2010
74.9.2410

Provedené zkou
C. Název Metoda
I Usně - Zkoušení stálobarevnosti - Stálobarerrnost při

stírání
CSN EN ISO 11640

Doplňující informace k provedeným zkouškám:
Pro zkoušku byla pouŽita čalounická useň z hověziny s korigovaným lícem a pigmentovou powchovou úpravou s umělým dezénem.

Vzorek ošetřovacího přípravku byl narresen na zkušební useň dle doporučení v_foobce uvedeném na obalu qýrobku.

Zkoušky provedl(a) : V. Hamšíková, Ing. M. Štachová, Ing. J. Štach
Datum provedení : l4.9.2010 ^ 23.9.20T0

VýsÍedlE zkaušek uvedené ý tomto zkušebním protokolu platí jen pro vzorek námi zkoušený- Laboratoř mó zavedeý flexibilní
rozsah akreditace ýpu l u všech akreditovaých zkoušek.

Bez písemného souhlasu zkušebny AZL otrokovice S.r.o. Se nesmí protokol reprodukovatjinak než celý.
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sledk zkoušek

@nice _ největší zapouštění /největší změna odstínu

stupeň 5 šedé stupnice - Žádlté zapouštění l Žáďné změna odstínu

Posouzení vÝsledků. odborná stanoviska a interpretace:

Aplikace ošetřovacího přípravku zásadně neovlivňuje stálobarevnost povrchové úprary zkušební

usně' dochází k r,yleštění povrchu usně.

{ilÁ,]
Ing. Miloslava Stachová

vedoucí zkušebny
Otrokovice,
23.9.2010

1) límitní hodnoty nebyly StanoYeny
2) zýšený lesk na usni

Bez písemného souhlasu zkušebny AZL otrokovice s'r'o

Limitní
hodnota I Výtrěrový aritmeticlcý

průměr

Vzorek : 3758/10 - Poliboy - čistič na kůži - sprej

0,5
0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

useň useň
původní po ošetření

3-4
5zl

3-4
5

2-3
5

Stálobarevnost při stírání
celkové zatíŽeni - 1000 g

500 cyklů za sucha
zapouštění usně od líce
změna odstínu usně od líce

250 cyklů za mokra
zapouštění usně od líce
změnaodstínu usně od líce

80 cyklů umělým potem
zapouštění usně od líce
změna odstínu usně od líce

stupeň šedé
stupnice

stupeň šedé
stupnice

-) 
Nejistota měření rozšířená - q'počtená popř. odhadnutá kombinovaná nejistota měřeni násobená koeficientem rozšíření k-2 pro hladinu 95%o

se nesmí protokol reprodukollat jinak než celý


